PROTECCION SOLAR

Pol. Ind. Lasao, Area Anardi, n° 5 ORGANISMO
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Stilcondal S.A Carrer dels Manyans, Nave 9, Pol. Ind. Can Cuias
== 08110 MONTCADA | REIXAC (BARCELONA)

- N°CERTIFICADO 24194

ENSAYOS

RESISTENCIA TERMICA DEL PANO SEGUN UNE-EN ISO 10077-1:2001 y
RESISTENCIA ADICIONAL SEGUN UNE-EN 13125:2001

REFERENCIA (m%? W) (m%E W)
LAMA 50 C 0,0012 0,09
LAMA 45 C 0,0021 0,11
LAMA 43 C 0,0004 0,11
LAMA 39 C 0,0004 0,11
LAMA 45 R 0,0009 0,17
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INFECHANNN 25 de Marzo de 2010
Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos n° 24194, en el cual se indican
los resultados obtenidos en cada ensayo.
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Este certificado no podra ser reproducido sin la autorizacion expresa de CIDEMCO, excepto | Fdo: Serglo,S 1z
cuando lo sea de forma integra. Resp. Area Energia y Medio Ambiente
Dpto. Arquitectura y tecnologias de la
construccion

www.Stilcondal.com




